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1. Sicherheitshinweise

Gliuhkathodenréhren sind dinnwandige, evaku-

ierte Glaskolben. Vorsichtig behandeln: Implosi-

onsgefahr!

e Rohre keinen mechanischen Belastungen
aussetzen.

e Verbindungskabel keinen Zugbelastungen
aussetzen.

e Rohre nur in den Réhrenhalter S (1014525)
einsetzen.

Zu hohe Spannungen, Strome sowie falsche

Kathodenheiztemperatur kdnnen zur Zerstérung

der Rohre fuhren.

e Die angegebenen Betriebsparameter einhalten.

e Fur Anschlisse nur Sicherheits-
Experimentierkabel verwenden.

e Schaltungen nur bei ausgeschalteten Ver-
sorgungsgeraten vornehmen.

e Rohren nur bei ausgeschalteten Versor-
gungsgeraten ein- und ausbauen.

FUhrungsstift

Stiftkontakte

Heizwendel

Kathode

Anode

6 Schirm mit Leuchtproben

6.1 Zinksulfid mit Silber aktiviert

6.2 Yttriumoxisulfid mit Europium
aktiviert

6.3 Zinksulfid mit Silber und Kobalt
aktiviert

6.4 wie 6.3 jedoch riickseitig mit
Graphit belegt, um Warme-
strahlung abzuhalten

7 4-mm Stecker zum Anschluss

des Schirms

a b~ wN PP

Im Betrieb wird der R6hrenhals erwarmt.
e RO6hre vor dem Ausbau abkuhlen lassen.

Die Einhaltung der EC-Richtlinie zur elektro-
magnetischen Vertraglichkeit ist nur mit den
empfohlenen Netzgeraten garantiert.

2. Beschreibung

Die Lumineszenzréhre dient zur Demonstration
der Lumineszenz verschiedener Leuchtproben
bei Anregung durch Elektronenbeschuss (Ka-
thodenlumineszenz) oder Bestrahlung mit UV-
Licht (Fotolumineszenz).

Die Lumineszenzréhre ist eine Hochvakuum-
Roéhre mit einer Elektronenkanone, bestehend
aus einem Heizfaden aus reinem Wolfram in
einer mit einer Offnung versehenen ,Kathoden-
dose” und einer zylinderférmigen Anode in ei-
nem durchsichtigen, evakuierten Glaskolben. An
einem Tréager ist ein Schirm mit drei Leuchtpro-
ben befestigt.




3. Technische Daten

Heizspannung: 6,0 V AC/DC (8,0 V max.)

Heizstrom: 1,6 Atyp. beiUr=6,0V
Anodenspannung: 2000 - 5000 V DC
Anodenstrom: 160 pA typ. bei
Ua =4500 V
Strom am Schirm: 100 pA typ. bei
Us = 4500 V
Glaskolben: ca. 130 mm @
Gesamtlange: ca. 260 mm
Leuchtproben:
6.1: blau leuchtend, ca. 450 nm, mittlere Zer-
fallzeit

6.2: rot leuchtend, ca. 625 nm, mittelkurze
Zerfallzeit

6.3: griin leuchtend, ca. 510 nm fluoreszie-
rend, ca. 515 nm phosphoreszierend, lange
Zerfallzeit

4. Bedienung

Zur Durchfiihrung der Experimente mit der Lu-
mineszenzréhre sind folgende Gerate zusatzlich
erforderlich:

1 Réhrenhalter S 1014525
1 Hochspannungsnetzgerat 5 kv @115 V

1003309
oder
1 Hochspannungsnetzgerat 5 kV @230 V
1003310
1 Analog Multimeter Escola 100 1013527
1 Quecksilber Hochdrucklampe 1000852

1 Drossel fur Spektrallampen @115 V 1003195
oder
1 Drossel fur Spektrallampen @230 V 1003196

1 Infrarot Lichtquelle

4.1 Einsetzen der Rohre in den Rdhrenhalter

e Roéhre nur bei ausgeschalteten Versor-
gungsgeraten ein- und ausbauen.

e Ro6hre mit leichtem Druck in die Fassung
des Rohrenhalters schieben bis die Stiftkon-
takte vollstandig in der Fassung sitzen, da-
bei auf eindeutige Position des Fihrungsstif-
tes achten.

4.2 Entnahme Rohre aus dem Rohrenhalter

e Zum Entnehmen der Réhre mit dem Zeige-
finger der rechten Hand von hinten auf den
Fuhrungsstift driicken bis sich die Kontakt-
stifte ldsen. Dann die R6hre entnehmen.

5. Experimentierbeispiele

5.1 Anregung durch Elektronenbestrahlung

e Zur besseren Beobachtung der Lu-
mineszenz Experiment im verdunkelten
Raum durchfuhren.

e Lumineszenzréhre geméaR Fig. 1 beschalten.

e Sowohl den Schirm als auch die Anode erden.

e Netzgerat einschalten, aber noch keine
Hochspannung einstellen.  Schirm  im
Weillicht der R6hrenheizung betrachten.

Es ist keine Leuchterscheinung zu beobachten.

e Anodenspannung Ua von ca. 3500 V einstellen.

e Lumineszenz beobachten.

Die drei Leuchtproben leuchten in verschiede-
nen Wellenlangen (Farben).

e Anodenspannung Ua zwischen 2500 V und
4500 V variieren.

e Veranderung der Leuchterscheinungen be-
obachten.

Wahrend sich die Intensitat der Leuchterschei-
nungen mit der Spannung andert, verandert sich
die Wellenlange nicht.

e Bei einer Spannung Ua von 4500 V mit ei-
nem Handspektroskop die Spektren der ver-
schiedenen Leuchtproben betrachten.

Im Spektrum des roten Phosphors sind die
Spektrallinien besonders gut ausgepragt.

e Netzgerat abschalten und das Nachleuchten
(Phosphoreszenz) beobachten.

Nach Entfernen der Anregungsquelle héren die
Leuchtproben auf zu leuchten. Im griinen Phos-
phor ist die Phosphoreszenz besonders gut zu
beobachten.

5.2 Anregung durch UV-Licht
e Lumineszenzrohre gemal Fig. 2 beschalten.
o Netzgerat nicht einschalten.

Bei Raumbeleuchtung sind keine Leuchter-
scheinungen zu beobachten.

e Experiment bei Raumverdunklung fortfuh-
ren.

e Schirm auf der Elektronenkanonenseite mit
einer Ultraviolett-Lichtquelle bestrahlen und
die Reaktionszeit der verschiedenen
Leuchtproben beobachten. Nicht in das Licht
der UV-Lampe blicken.

Die drei Leuchtproben leuchten in den gleichen

Farben wie bei der Anregung durch Elektronen-

bestrahlung.

e UV-Lampe abschalten und das Nachleuch-
ten (Phosphoreszenz) beobachten.




Das Nachleuchten im griinen Phosphor scheint
langer anzuhalten als im Experiment mit Elekt-
ronenbestrahlung. Der Grund daflr ist, dass die
Phosphoreszenz dieses Materials durch Infrarot-
Strahlung geléscht wird. Nach Abschalten der
Heizspannung der Réhre verbleibt noch genu-
gend Infrarot-Strahlung von der Heizwendel, um
das Nachleuchten teilweise zu léschen.

e Spannung von 4500 V einstellen und den
flieBenden Strom messen (typischerweise
ca. 0,02 pA Kriechstrom in der Rohre).

e Leuchtproben erneut mit UV-Licht anregen.

Es ist keine Stromzunahme zu beobachten. Aus

diesem Grund ist es ersichtlich, dass die Leuch-

terscheinungen durch Anregungsvorgange und
nicht durch lonisation verursacht werden.

5.3 Phosphoreszenz und Léschung
e Verkabelung der Rohre entfernen (siehe Fig. 3).

o Ultraviolett-Lichtquelle aufbauen, so dass
die Elektronenkanonenseite des Schirms
bestrahlt werden kann.

e Infrarot-Lichtquelle aufbauen, so dass die
Rickseite des Schirms bestrahlt werden
kann.

e Schirm mit UV-Licht bestrahlen bis die Lu-
mineszenz des grinen Phosphors in voller
Intensitat sichtbar ist.

e UV-Lichtquelle abschalten und sofort die
Infrarot-Lichtquelle einschalten.

Die Phosphoreszenz des griinen Phosphors mit
der unbelegten Riickseite wird geldoscht, wah-
rend die Leuchtprobe mit der geschitzten Riick-
seite nicht davon betroffen ist.
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Fig. 1 Anregung durch Elektronenbestrahlung
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Fig. 2 Anregung durch UV-Licht
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Fig. 3 Phosphoreszenz und Léschung
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